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2. Farbmittel
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Kapitel 1 : Digitale
Druckmaterialien

1. Papiere und Filme
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Drucktyp Technologie

Desktopdrucker |J, Farbstoffsublimation
Kiosks Farbstoffsub., IJ
Druckservice : Minilab, Ink-jet, Photo
Grosslabor Photo, Elektrophotographie
— Spezialit ten (Alben) Photo, IJ und EP
Benutzerfreundlich  Qualit t  Haltbarkeit Kosten
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Technologie | Farblaser Farbstoff Silberhalo- IJ w ssrige, IJ w ssrig IJ
Fest& fl ssig sublimation genid Photo | Farbstoffe Pigmente Photo-h rtend

Farbmittel Pigmente Farbstoffe Farbstoffe Farbstoffe Pigmente Pigmente

Tr ger un- PE Papier, PE Papier, beschichtet beschichtet. unbeschichtet
beschichtetes Baryt Papier, Film Papier, Film Papier, Film
Papier

Bild Auf In der Schicht | In der In der Schicht | Auf Auf Oberfl che
Oberfl che, Schicht Oberfl che, aber im UV Film
(ausser (ausser Gloss-
Klartoner) optimiser

Beispiel Indigo (fl ssig) | Sony Video Fuji HP 6465, Epson 7600 Grand Format
Xerox (fest) (Kodak) Kiosk | Kodak Epson R300 Wide format
Nexpress lIford Desk-top
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Beschichtetes Papier
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Gussgestrichenes Papier
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Photographische Papiere

Empfangsschicht: Polymer oder
mikropords (mineralisch) >
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